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Dla okien i elewacji

Instrukcja skrocona do kart danych ,,Wartosci psi dla okien“



Instrukcja skrocona do kart danych ,,Wartosci psi dla okien“

System okienny
Us = ... W/(m2K)
Ug = ... W/(m2K)

Przektadka xy ulepszona termotechnicznie

Karta danych
Wartosci psi dla okien

dla rzeczywiscie uzywanych Nie
przektadek xy Czy istnieje
i jest wazna? *1)

Odkryte na zewnatrz
obrzeze szyby?

— Tak Karta danych nie ma

zastosowania *2)

Rzeczywisty profil ramy jest poréwnywalny
z przedstawionymi na kartach danych
reprezentatywnymi profilami ram

alternatywnie:
szkto izolacyjne podwdjne Ug = 1,0 W/(m2K)
szkfo izolacyjne potréjne U, = 0,5 W/(m?K) Nie
w obu przypadkach z wypetnieniem argo-
nem lub powietrzem

Tak

Materiat d
AT e LT Materiat ramy metal

drewno/aluminium albo tworzywo sztuczne




alternatywnie:
U; = 1,3 W/(m2K) i osadzenie szyby w
profilu = 13 mm
U = 1,0 W/(m2K) i osadzenie szyby
w profilu = 18 mm

ENCIGELH
U = 1,0 W/(m2K) i osadzenie szyby w
profilu = 13 mm
U; = 0,8 W/(m2K) i osadzenie szyby
w profilu = 18 mm

Tak Nie

TN Karta danych nie ma

zastosowania*3)

Stosowanie reprezentatywnej 1. Szczegdtowe obliczenie zgodnie z
warto$ci psi z karty danych ENISO 10077-2 (zalecane) *3)

dla przektadek xy w zaleznosci od albo

rzeczywiscie uzytego profilu ramy 2. Warto$ci tabelaryczne W z zatacznika G,
i oszklenia jest dopuszczalne EN ISO 10077-1 (niezalecane) *4)

Grubosc szkta kazdej
pojedynczej szyby 4 mm?

Szyba zewnetrzna:

Tak Na kazdy mm powyzej/ponizej 4 mm
dodatek/potracenie 0,001 W/(mK)
Szyba wewnetrzna:

Na kazdy mm powyzej/ponizej 4 mm
dodatek/potracenie 0,002 W/(mK)
(Grubosc szkta szyby Srodkowej w

konstrukcjach trzyszybowych jest nieistotna.)

Obliczenie U, ze wzoru sumarycznego z EN 1SO 10077-1:

Ag- Ug+Ag- Ut g - Wy
e Vi
W
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*1) Sprawdzenie waznosci: Wazne w da-
nym czasie karty danych musza byc¢
dozwolone do stosowania na stronie fir-
mowej BF, Federalnego Stowarzyszenia
Producentéw Szkta Ptaskiego (patrz
https://www.bundesverband-flachglas.
de/downloads/datenblaetter-fenster/).

*2) Zgodnie z wymaganiami wytycznych
ift WA-08/3 ,Przektadki ulepszone
termotechnicznie. Cze$¢ 1: Okreslanie
reprezentatywnej wartosci W dla profili
elewacyjnych” odnosnie do zakresu
obowigzywania i zastosowania reprezen-
tatywnych wartosci psi.

*3) Do szczegotowego obliczenia zgod-
nie z EN 10077-2 zaleca sie dla prost-
szego modelowania zespolenia krawedzi
tzw. model ,2-Box” z zastosowaniem
réwnowaznej przewodnosci cieplnej
A..2s Przektadki. Okreslona metodami
techniki pomiarowej warto$c¢ A, s indy-
widualnego systemu przektadek jest
wykazana u dotu po prawej w polu Box 2
na karcie danych wartosci psi dla okien.

*4) Tabela G.2 z zatagcznika G normy

EN ISO 10077-1 z wartosciami Wdla
przektadek ulepszonych termotechnicz-
nie w zaleznosci od rodzaju oszklenia

i systemu ram musi obowigzywa¢ nawet
dla najgorszego systemu przektadek,
ktory ledwo spetnia definicje ,ulepszo-
ny termotechnicznie”. Z tego wzgledu
wartosci te nie sg szczegdlnie korzystne
i nie wyczerpuja catego potencjatu
ulepszen systemu cieptej krawedzi.

Niniejsza instrukcja zostata opracowana przez: Zespot ,Ciepta krawedz” przy Federalnym Stowarzyszeniu Producentéw Szkta Ptaskiego stow. zarej. -
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